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Esta nueva versién actualiza el capitulo de sostenibilidad (6) donde se destaca la
publicacion de las DAP sectoriales de ANDECE; actualiza el capitulo de Ila
metodologia BIM (7); e incorpora un nuevo anexo que recoge las presentaciones mas
recientes de ANDECE sobre proyectos con mamposteria de bloques y ladrillos de

hormigén.
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Los bloques y ladrillos son probablemente el elemento prefabricado de hormigén con
un mayor numero de tipos, dimensiones, acabados superficiales (ranuras, puntas de
diamante, acanaladuras, colores, etc.), dosificaciones, etc. — presentes actualmente en
el mercado, por lo que resulta casi imposible resumir las ilimitadas posibilidades que
ofrecen con la combinaciéon de sus caracteristicas funcionales como elemento clave

del muro y su vertiente arquitectonica.

Durante siglos, los materiales basicos de albarileria estuvieron constituidos por “la
piedra natural”’, con sus variantes de mamposteria, silleria, etc., junto con “el ladrillo
artificial” ceramico que tuvo su maximo auge a finales del Siglo XIX. Hasta llegado el
Siglo XX con la aparicion del hormigén armado, no se abrid6 paso el bloque de
hormigdn como elemento de albafileria, capaz de ampliar los campos de aplicacion de
los materiales tradicionales con un formato de mayores dimensiones, por sus multiples
posibilidades constructivas y arquitectonicas, basadas en la combinacion con el
hormigdén armado con que se rellenaba su interior, logrando suplir con ventaja a las
estructuras de fabrica ceramica de entonces, y ligandose mas directamente con el

tradicional lenguaje de la mamposteria de piedra natural, con mucho menor coste.

Los bloques de mamposteria actuales distan mucho de los que se fabricaban hace
afios, al emplearse hoy en dia maquinaria de alta calidad que permite, en funcion del
arido empleado y su compactacion, junto con la incorporacién de aditivos colorantes y
distintos tratamientos de acabado, ofrecer después de un riguroso curado en camaras
de temperatura y humedad controladas, un producto de la maxima calidad funcional,

resistente y estética.

Es un hecho que la mamposteria de hormigdn actual es uno de los productos mas
demandados dentro del sector de la albaiileria cuando se quiere optimizar su
capacidad resistente, precisamente por poder incorporar el armado en su interior, lo
que tiene un importante campo de aplicacion en cerramientos o envolventes de
vallados o edificios industriales, grandes superficies, etc., por la economia de la mano
de obra que ofrece su gran formato, ademas de su versatilidad estética para combinar

con el entorno.
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Figura.- Escuela Infantil 0-3 anos, por Javier Barcos y Manuel Enriquez



GUIAS TECNICAS ANDECE

Figura.- Vivienda unifamiliar aislada, por Alvaro Tagarro Diaz; Rodrigo de Miguel

Martinez de Tejada

“El bloque y ladrillo de hormigén: un elemento universal y local”. Alejandro
Lépez. Director Técnico de ANDECE. Diario de Burgos, 2018 [+]


http://www.andece.org/images/BIBLIOTECA/opinion_construccion_barruca.pdf
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2. TIPOLOGIAS Y CLASIFICACIONES

2.1. Principios generales

Diferenciamos dos elementos basicos en esta categoria: los bloques y los ladrillos,

siendo los primeros los de un mayor uso.

La mamposteria de hormigéon modular, en sus distintos formatos, composicion y
acabados, es aplicable a todo tipo de muros (tanto portantes como no portantes),
incluyendo muros simples, fachadas, medianerias y particiones interiores, paredes
exteriores de chimeneas, con camara de aire, divisiones, muros de contencion de
tierras y de sétano. Pueden emplearse tanto como revestimiento interior o como

expuestos exteriormente en edificios de todo tipo, en cierres de fincas y en

aplicaciones de ingenieria civil.
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Figuras.- Algunos ejemplos de aplicaciones de bloques y ladrillos de hormigon
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Bloques de viviendas
Viviendas unifamiliares
Edificacion industrial
Edificios publicos
Edificios de oficinas
Edificacion comercial
Edificacion Hoteles
Centros sanitarios
Recintos deportivos
Colegios
Espacios religiosos
Centros tecnolégicos
Correccionales

Rehabilitacion

Los fabricantes de bloques y ladrillos de hormigén han ido mejorando sus cualidades
especificas, en funcion de determinadas aplicaciones particulares, fabricando tanto
piezas pequenas como grandes con aridos densos o ligeros, con el fin de conseguir
materiales ligeros y aislantes capaces de cumplimentar por si mismos, la funcionalidad

estructural, higrotérmica, de proteccion frente al fuego y/o acustica, adaptandose a la

normativa exigible en cada momento.
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El bloque puede definirse como una pieza prefabricada de hormigén de forma
sensiblemente ortoédrica, con una relacién longitud/anchura inferior a 6, altura/longitud
inferior a 1 y sin armadura alguna. El orden habitual para designar las dimensiones es
longitud x altura x anchura. Podemos acotar las dimensiones de los bloques mas
habituales en los siguientes rangos de medidas: longitud (40 - 50 cm), altura (10 - 20

cm) y anchura (10 - 30 cm).

El numero de piezas existentes en el mercado es practicamente ilimitado, teniendo
cada fabricante una gama determinada en la que juega con las dimensiones, formas,

porcentaje de huecos, acabados, materiales o prestaciones.

La pieza estandar presenta perforaciones en el eje normal al plano de asiento, para
reducir el peso de la pieza, aumentar la capacidad de aislamiento térmico y posibilitar,
cuando sea necesario, la introduccidn de armado vertical. Se fabrican también medios
bloques y bloques con una y dos caras perpendiculares lisas para comienzos,

terminaciones, esquinas y mochetas.

También pueden disponer de relieves o rebajes especiales (por ejemplo, sistemas

machihembrados).
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Estan previstos para que al menos una de las dos caras quede posteriormente vista.

Las piezas también pueden dividirse segun el porcentaje de huecos que presenten:
macizas (< 25%), perforadas (< 50%), aligeradas (< 60%) o huecas (< 70%).

2.2.2. Tipologias
2.2.21. Segun la densidad

Podemos distinguir entre dos tipos de bloques de hormigén si nos atenemos a los
tipos de aridos empleados que determinaran su densidad final:

" Los bloques de aridos densos, son piezas prefabricadas a base de cemento,
agua y aridos finos y/o gruesos, naturales y/o artificiales, con o sin adiciones y
aditivos, incluidos pigmentos en casos de que se le quiera dotar de un color
diferente, sin armadura alguna y con una densidad seca absoluta normalmente

comprendidas entre 1.700 kg/m3y 2.400 kg/m3.

40x20x10 40x20x 15 40x20x 20
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" Los bloques de hormigon de aridos ligeros, son piezas prefabricadas a base de
cemento, agua y aridos (de los cuales al menos aproximadamente un 40% en
volumen son aridos ligeros), con o sin adiciones y aditivos, incluidos pigmentos,

con dimensiones generalmente menores a los bloques de aridos densos y con

una densidad seca absoluta inferior a 1.700 kg/m3.

En cuanto a su configuracidn geométrica, podemos clasificarlos en las siguientes

categorias:

2.2.2.2. Segun la geometria
2.2.2.2.1. Bloque hueco

Con distintos tipos de acabado superficial:

2.2.2.2.2. Bloque multicamara

Se emplea normalmente en aplicaciones que requieran una mejora del
comportamiento acustico y térmico, aunque se aumente el peso de los elementos.
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Los bloques de encofrado se utilizan para la realizacion de muros o tabiques para

rellenarse con hormigén o mortero in situ.

Pueden ademas incorporar aislamiento térmico adicional para mejorar su prestaciéon
energética, y el hormigdn puede fabricarse con incorporacion de virutas de madera en

la mezcla para aligerar el peso.

Piezas de zuncho y dintel: tipo de pieza en forma de canal, simple o doble,
destinada a servir de encofrado permanente a un dintel, a una cadena de
atado, o a un zuncho de hormigdén armado. Exteriormente, la primera de estas
piezas no se diferencia de las otras, lo que permite mantener la continuidad del
aparejo sin acusar dichos refuerzos. Existen también bloques tipo con los
tabiquillos, y las paredes laterales con ranuras verticales de manera que
puedan abatirse facilmente, con el fin de permitir el paso de la armadura del

zuncho.
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Pieza de esquina en L: ayuda a resolver uniones en esquina de muros, cuando
el espesor de la fabrica es menor o mayor que la mitad de la longitud del

bloque.

Pilastras, sencilla y de enlace: estas piezas pueden servir de encofrado

permanente para hormigonar un pilar.

Plaquetas: sirven para revestir elementos estructurales como cantos de forjado,
pilares, etc. También existen piezas de plaqueta en L para aplicaciones en

esquinas.

Pieza universal: pieza de fabrica que tiene al menos una cara con
debilitamientos de rotura controlada, para facilitar su apertura por el albaiil, sin
que ello afecte ni a las caracteristicas geométricas de la pieza, ni al aparejo
visto empleado en la fabrica, que habitualmente se emplea en la fabrica
aparejada sin armar, pero que circunstancialmente puede armarse en vertical
por acceso lateral a la misma, abriendo el albanil el canal de acceso lateral en

obra.
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2.2.2.3. Nuevos acabados
Ademas de los conocidos relieves geométricos en la superficie del bloque, como la

punta de lanza (o de diamante) o lo acanalados y estriados, obtenidos directamente
desde el molde de fabricacién, existen en la actualidad diversos procesos que

proporcionan multitud de acabados superficiales diferentes.

2.2.2.3.1. Bloque coloreado

Una de las primeras modificaciones realizadas sobre el bloque original, fue el
coloreado del mismo mediante el mero empleo de colorante/s como aditivo/s del

hormigén.

Figura.- Comparativa entre bloque de color natural y bloque coloreado

2.2.2.3.2. Bloque Split

La fabricacion de este tipo de bloque es exactamente igual a la del bloque liso normal,
con la salvedad de que en el molde se elimina la separacion entre dos bloques, con lo

que se obtiene un “bloque doble” (dos bloques unidos).

Figura.- Esplitado de piezas. Izquierda: entrada en la esplitadora de dos bloques

unidos. Derecha: separacion de los dos bloques por rotura

14
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Del mismo modo se pueden conseguir bloques con dos caras split opuestas y/o
contiguas, para obtener muros con acabado split en sus caras o remates con acabado
split en extremos de muro o huecos de ventanas y pasos. Para ello en ocasiones es
necesario fabricar incluso tres bloques unidos, legando incluso hasta cuatro en casos
concretos.

2.2.2.3.3. Bloque pulido

Dentro de los acabados superficiales de nueva aparicion, el mas sencillo es el del
pulido de la/s carals vista/s, mediante el paso de las piezas por una pulidora lineal de

disco/s una vez fabricado el bloque estandar.

Las aplicaciones son las mismas que las del bloque estandar, pudiendo emplearse

tanto en interior como en exterior.
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2.2.2.3.4. Bloque esmaltado

Este acabado superficial le confiere al bloque de hormigdén la apariencia de un
alicatado con plaqueta ceramica tradicional, aunque realmente se trata de un proceso

industrial que ofrece un resultado similar en un unico producto.

Estas unidades cuentan con un compuesto tipo esmalte como acabado superficial y
permanente en una o mas caras. Este compuesto es aplicado en forma liquida
mediante semi-inmersion sobre la/s carals vista/s, y se cura mediante tratamiento
térmico en un horno de tunel, convirtiéndose asi en parte integrante del bloque.

15
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Al igual que en el caso anterior, las aplicaciones son las mismas que las del bloque
estandar, pudiendo emplearse tanto en interior como en exterior, aunque lo habitual es
su uso en interiores y mas concretamente en casos como piscinas, hospitales,
vestuarios, lavanderias, colegios, etc. en los que la limpieza y la presencia del agua

son un factor importante o habitual.

2.2.2.3.5. Bloque lavado

Su acabado superficial consiste en un lavado a presién proyectado sobre la/s cara/s
deseadal/s una vez se ha obtenido la pieza estandar y antes de su endurecimiento; el
resultado es una superficie lisa aunque ligeramente irregular, pudiendo situarse entre

un acabado liso y uno rugoso tipo split.

2.3. Ladrillos

Se trata de un elemento que trata de ganar presencia en la ejecuciéon de muros de
fabrica, donde el uso del ladrillo ceramico estd mucho mas extendido. Los ladrillos
suelen tener una altura menor que los bloques (7 - 10 cm) y pueden ser huecos o

macizos.
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El fabricante debe especificar el uso para el que es apto su producto y puede ser uno
o varios de los siguientes:
Estructural o no estructural;
Exterior con cara expuesta a condiciones de humedad, o0 no expuesto;
Resistente al fuego, o sin exigencias de resistencia al fuego;

Aislamiento acustico, o sin exigencias de aislamiento acustico.

Algunas normas establecen una categoria de fabricacién, que esta relacionada con la

probabilidad de alcanzar la resistencia declarada por el fabricante.

Tanto los bloques como ladrillos de hormigdén requieren en Europa el marcado CE
obligatorio, que se debe realizar conforme a los requisitos establecidos en la norma

UNE-EN 771-3. Aqui coexisten dos sistemas de evaluacion de la conformidad: el

sistema 4, en el que el fabricante autocertifica que cumple con las exigencias de la
norma, o de forma adicional puede optar porque sea una entidad externa quien lo
certifique (sistema 2+), con el aval anadido de que pueda disponer de una marca de

calidad (por ejemplo, la marca N de AENOR).

Los llamados bloques de “hormigdn arquitectonico”, con un valor estético afiadido, son
fabricados con una proporcion mayor de cemento y un mayor tiempo de vibrado y
compactado que hace que se incrementen algunas de sus caracteristicas: resistencia,

densidad, menor absorcién de humedad y mejor calidad de textura superficial.

17
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La mamposteria de bloques de hormigdn tiene su propia técnica constructiva que debe
ser cuidadosamente respetada. Toda la obra se recomienda que sea ejecutada por
personal cualificado y experimentado. Durante la ejecucién, se debe considerar la
estabilidad global de la estructura de los muros individualmente. Destacamos a
continuacion dos importantes criterios a considerar para realizar una correcta

ejecucion:

Humectacion de las piezas:
Se procurara utilizar las piezas de hormigén secas.
Las piezas de hormigén (contrariamente a las piezas de ceramica) no
deben humedecerse para su colocacion.
No colocar bloques saturados de agua.

Si es posible, no construir en tiempo de heladas.

Correcta orientacion de las piezas: las piezas tienen normalmente alveolos
interiores de forma coénica. Es importante que el bloque se coloque de tal
manera que quede en la parte superior aquel lado que tenga las paredes mas

gruesas para poder colocar sobre ellas el mortero de las juntas.

CODIGO DE BUENA PRACTICA PARA LA EJECUCION DE
FABRICA DE ALBANILERIA CON BLOQUES Y MAMPOSTERIA
DE HORMIGON

EDITA: NORMABLOC

DESCARGAR [+]

Descripcion: Establece un codigo de buena practica para la recepcion y ejecucion de
muros realizados mediante bloques de mamposteria, hormigoén, definiendo los
materiales y prescripciones, y estableciendo las reglas precisas para la construccion

de dichos muros, asi como los puntos singulares de los mismos.

Ao de publicaciéon: 2008
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2.7.

Ventajas

Reduccion del coste global frente a productos alternativos: la construccién con
bloques y ladrillos de hormigdn presenta ventajas econdmicas en comparacion
con otros sistemas constructivos tradicional. Las mismas se originan en la
rapidez, exactitud y uniformidad de las medidas de los bloques, resistencia y
durabilidad, desperdicio casi nulo y sobre todo, por constituir un sistema
modular, lo que permite computar los materiales en la etapa de proyecto con

gran certeza;

Producto generalmente accesible: los fabricantes de piezas para fabrica de
albafileria de hormigén suelen estan distribuidos por toda la geografia

nacional;

Versatilidad: gran diversidad de formatos, acabados superficiales y la amplia

gama de colores disponible;

Buenas prestaciones (derivadas del hormigdbn como material): resistencia
mecanica, comportamiento frente al fuego, baja absorcion de agua por

capilaridad, capacidad de aislamiento térmico y acustico, etc.

Figura.- Centro de educacion infantil y primaria Ferrer i Guardia — Arq. Jordi Badia
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A la hora de proyectar una obra de fabrica y mucho antes de desarrollar disposiciones
constructivas, hay que diferenciar a qué tipo estructural se correspondera. Para ello y
de forma esquematica, se plantea una edificacion genérica con tres tipos distintos de

estructuras de fabrica, para comparar sus diferencias:

Edificacion con estructura porticada y fabrica de cerramiento/particion.

Edificacion con estructura de muros de carga y arriostramiento.

Edificacion con fabrica confinada en estructura porticada.

No hay que olvidar que, en el caso de una edificacion con estructura porticada y
fabrica de cerramiento, es fundamental tener en consideracion la disposicion de los
pilares en relacién al frente de los forjados, ya que esto influye decisivamente en el
encuentro del cerramiento con los soportes, cuando este esta apoyado sobre el
forjado, dandose los casos tipicos expuestos en el cuadro anterior. Este aspecto no
solo es importante por consideraciones estructurales, si no que resulta relevante a la

hora de proyectar la envolvente térmica del edificio.

Las envolventes térmicas continuas, con la estructura por el interior del aislamiento,
ofrecen mayor inercia térmica. Las fabricas de bloque y ladrillo de hormigdén son una
buena solucion para sistemas de fachada ventilada, sea cual sea el acabado de la

misma.

Planteamiento estructural de fabricas envolviendo estructuras porticadas, como
cerramientos o particiones, con compatibilidad de deformaciones o libertades de

movimiento. Fabrica sin funcién estructural.

Se trata de muros solicitados a flexion horizontal y exentos de carga vertical.
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Tradicionalmente, se han tratado como fabricas en el perimetro de una estructura
porticada, que trabajan por efecto arco (en sentido vertical u horizontal) frente a la
accién horizontal del viento, o incluso como placas bidireccionales confinadas en sus

bordes por las vigas y los pilares.

Actualmente, se aconseja construir el cerramiento dejando juntas de movimiento
horizontales bajo los forjados y verticales junto a los soportes, para hacer posible la
libre deformacion de la fabrica y de la estructura, para lo que es necesario ademas de
disponer juntas elasticas, emplear anclajes sujetos a la estructura porticada, que
tengan la doble libertad de movimiento de las dos direcciones del plano de la fabrica,

mientras que restrinjan el vuelco de la misma por accion del viento.

La envolvente térmica del edificio puede resolverse tanto por el exterior de la fabrica

como por el interior (entre la fabrica y la estructura).

5
5

77
A%
5

Figura.- Edificio con estructura porticada y fabricas de cerramiento/particion
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Entre los tipos habituales de edificios de muros de cerramiento homogéneos con

bloques de hormigdn, se pueden encontrar los siguientes:

De piezas sin armar.

De bloques de hormigén hueco rellenos de hormigén armado (zunchos y

pilares).
De fabrica armada por tendeles de una hoja entre pilares de hormigdn o acero.

Con el Sistema de Albanileria Integral.

De piezas sin armar y con llaves de atado.
De bloques huecos apilastrados y zunchos rellenos con hormigén armado.
De fabrica armada por tendeles de 2 hojas entre pilares de hormigdn/acero.

Con el Sistema de Albanileria Integral.

En las edificaciones donde se construyen grandes panos de fabrica, de gran longitud o
de gran altura sin puntos de anclaje a la estructura del edificio, puede interesar el

empleo del Sistema de Albanileria Integral.

Este tipo de cerramientos y particiones autoportantes, pueden anclarse a la estructura

principal a mayores distancias que la fabrica normal.

Como criterio general, se pueden construir muros de gran altura con el Sistema de
Albanileria Integral sujetos a la estructura cada 8 6 9 m de separacion, requiriendo por
célculo una costilla intermedia en las particiones interiores, y dos costillas intermedias
en los cerramientos de fachada, que suelen modularse a distancias horizontales de
2,80 m para facilitar el enhebrado de las armaduras prefabricadas de tendel en la

vertical de las costillas.
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Figura.- Perspectiva de muro de 1 hoja de cerramiento de gran altura con el Sistema
de Albaiiileria Integral. Detalle del muro pasante con anclaje deslizante en las
direcciones vertical y horizontal del plano del muro (X, Z)
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Planteamiento estructural de fabricas resistentes de una construccién monolitica entre
forjados, muros de carga bajo los forjados, y muros de arriostramiento que estabilizan
la accion horizontal del viento. Se trata de la combinacion espacial de muros cargados

verticalmente, y estabilizados por otros solicitados horizontalmente en su plano.

Para lograr dicho efecto, es necesario que los forjados apoyen perfectamente sobre
los muros de carga, y que estos Uultimos queden sujetos por los muros de

arriostramiento.

Los encuentros entre los planos de los forjados y los planos de los muros son en

continuidad, transmitiendo los esfuerzos a través de los nudos de conexion.

La envolvente térmica del edificio suele resolverse por el exterior de la fabrica, salvo
en edificaciones de una unica altura, en las que no se plantean puentes térmicos en

los cantos de los forjados.
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Figura.- Edificio con estructura de muros de carga y arriostramiento

En este tipo de muros cobra gran importancia la modulacion espacial entre muros de
carga y arriostramiento. A la hora de componer el muro de fabrica, hay que tener en
cuenta a su vez, las alteraciones que suponen los huecos de la edificacion, ya que de
una correcta modulacién de ellos, se obtiene una mayor facilidad de ejecucion
posterior.
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De piezas sin armar.
De bloques de hormigon hueco rellenos de hormigdén armado.
De fabrica armada por tendeles de 1 hoja entre muros de arriostramiento.

Con el Sistema de Albanileria Integral.

De piezas sin armar y con llaves de atado.

De bloques huecos apilastrados rellenos con hormigén armado.

De fabrica armada por tendeles de 2 hojas entre muros de arriostramiento.

Con el Sistema de Albaileria Integral.
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En las estructuras porticadas con luces y alturas moderadas (alrededor de 5y 3 m
respectivamente), es posible contar con la contribucién de la fabrica para estabilizar
los pérticos frente a acciones horizontales, como el viento o el sismo, disponiendo las
fabricas confinadas dentro del perimetro de las vigas y pilares de los porticos de

estructura. Fabrica con contribucion estructural.

Al quedar la estructura vista, esta solucion no ofrece suficiente eficacia, desde un

punto de vista higrotérmico, si bien puede ser idénea para edificaciones industriales.

La envolvente térmica del edificio debe resolverse por el exterior de la fabrica, ya que

de este modo se evita la presencia de puentes térmicos.

En las figuras se muestran dos ejemplos diferenciados de organizacion de estructura

de fabrica confinada, combinada con pilares y vigas de hormigén armado.
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Figura.- Edificio de fabrica confinada en estructura porticada
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Se trata de edificaciones en las que las deformaciones de la estructura de hormigén

armado estan coartadas por las fabricas que rellenan “a tope” determinados pérticos.

Para que puedan trabajar conjuntamente ambas estructuras, es imprescindible evitar
que queden juntas verticales u horizontales sin rellenar de mortero, entre los pérticos y

los panos de fabrica confinada.

No se disponen en esta tipologia, ni juntas verticales ni juntas horizontales en la
fabrica, existiendo solamente las juntas estructurales de los porticos de hormigén

armado.

No debe confundirse el comportamiento conjunto de la fabrica de bloque de hormigdn
y los porticos de hormigon armado, con el funcionamiento de las fabricas entestadas
en el interior de los perfiles metalicos. Pues en las primeras, la homogeneidad de
materiales compatibiliza sus deformaciones, mientras que por el contrario, las

estructuras de acero tienen mayor movilidad que las fabricas de bloque de hormigén.
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VAN ANV A
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Figura.- Muros de bloque de hormigdn confinados entre pilares y vigas de hormigén

armado

La edificacion con fabrica confinada en estructura porticada, suele ser necesario
aplicarla en zonas sismicas. En dicho caso, es conveniente ademas construir muros
de fabrica armada por tendeles con cerchas, ya que su capacidad resistente en las
dos direcciones del plano del muro, contribuyen a evitar danos y grietas ante la

actuacion de un sismo.

3.2. Coordinacion modular en el proyecto de fabrica

Se debe disefar teniendo en cuenta la coordinacién modular, es decir, un sistema

basado en un médulo formado por submddulos (bloques enteros, medios, cuartos,
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etc.), que minimicen los cortes y ajustes en obra. Si el médulo establecido en el disefio
se elige adecuadamente, proporcionara gran flexibilidad a la hora de componer las

distintas dimensiones del muro, vanos de puertas, ventanas, etc.

Al emplear el bloque de hormigén visto de modulacién tradicional 40x20 cm, es
conveniente disefiar los huecos de acuerdo a dicha modulacion, tanto en ancho como
en altura, recordando que a cada hueco le corresponde la medida del nimero de
piezas mas 1 cm de juntas, mientras que, por el contrario a cada machon, la medida

resultante depende del nimero de piezas empleadas menos 1 cm.
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Figura.- Coordinacién dimensional de la fabrica. El médulo de fabrica contempla la
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Figura.- Ejemplos de modulacién de muro correcta (izquierda) e incorrecta (derecha)

A la hora de determinar la altura entre forjados, conviene contemplar su grueso
estructural, asi como el nivel de apoyo, para que, a ser posible, coincida con el médulo

de 20 cm de altura de los bloques de hormigon.

Si hay que atar dos hojas de fabrica entre si de materiales de distinta altura, caben dos

posibilidades:

Modular la hoja exterior y la hoja interior buscando niveles coincidentes entre

ambas para atar con armaduras de tendel a caballo de ambas hojas.

No modular ambas hojas y emplear llaves de atado con ajustes de nivel.

Cuando deban conectarse hojas interiores y exteriores entre si (como el caso de los
muros de arriostramiento al encontrarse con los muros de carga de fachada) y no se
desee que afecte a la modulacion de la hoja exterior de la fachada, podran emplearse

conectores metalicos en lugar de tener que aparejar las piezas.
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Para realizar dinteles de fabrica con piezas en “U”, estas han de apoyarse sobre los
machones, adentrandose en los laterales del hueco al menos una pieza de 20 cm

estando rellena de hormigén armado.

Antes de empezar la ejecucion, conviene definir los siguientes parametros de
ejecucion de la fabrica, referidos al tamafio de las piezas y su colocacion con mortero,

con el fin de modular la edificacién en base a la pieza empleada.

Las piezas: dimensiones.

Fabricacién: son las dimensiones tedricas adoptadas por el fabricante.

Efectiva: son las dimensiones que se obtienen por medicién directa sobre el

bloque.

Nominal: son las dimensiones de modulacion del bloque incluyendo juntas y

tolerancias.

Las juntas:

Tendeles.

Llagas.

UNTA DE MORTERO
CONTINUA

JUNTA DE TENDEL
HUECO

Figura.- Junta de mortero continua y junta de tendel hueco
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Existen una serie de factores que justifican la necesidad de incorporar juntas de

movimiento en las fabricas de bloques de hormigdn, como son:

La retracciéon se produce durante los primeros dias después de la fabricacion
de las piezas de hormigon, por lo que es muy recomendable que queden
depositadas en fabrica en las debidas condiciones de humedad y temperatura
durante el periodo en que se desarrolla este fendmeno (se estima un tiempo
entre 15y 30 dias).

La rigidez y retraccion de los morteros actuales de cemento, muy resistentes y
poco ductiles, por lo que es recomendable mezclarlos con cal (mortero
bastardo o mixto) lo que los hace mas trabajables, mas elasticos y con menor

retraccion. Al mismo tiempo ofrecen mayor flexibilidad a la fabrica terminada.

Las variaciones dimensionales de origen térmico, como dilatacion con el
aumento de temperatura y contraccién con la disminucién de esta, que estan
directamente relacionadas con las condiciones de exposicion de la fachada.
Considerando un salto térmico entre 30 y 70°C segun las distintas zonas
climaticas y las distintas orientaciones de fachada, podemos considerar una

variacion dimensional entre 0,18 y 0,84 mm/m.

La deformabilidad de los elementos estructurales. Es necesario resaltar que
para fabricas muy rigidas como las de bloques de hormigén en determinadas

circunstancias, las flechas de 1/500 de la luz pueden ser excesivas.

Para limitar la incidencia de todos estos factores en el comportamiento de la fabrica es
necesario prever juntas de movimiento, teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:

La distancia horizontal entre juntas verticales no debe sobrepasar los 8 m
pudiendo aumentarse entre un 50% y un 100% en fabricas armadas en funcién

de la separacién entre las armaduras.

Ademas de fragmentar los pafios largos a las distancias indicadas se
dispondran juntas en los siguientes lugares:
o En las esquinas, si las longitudes de los pafos que la forman superan

los 8 m.
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o En pafios de mas de 8 m de longitud en que se producen pequefios

quiebros de menos de 1 m de longitud.

>8m

| 1

[ |

<1m

Figura.- Situaciéon de las juntas de movimiento en planta

o En los cambios de altura del edificio y en prolongacion de ventanas

verticales muy alargadas.

JUNTA DE MOVIMIENTO

Figura.- Situacion de las juntas de movimiento en alzado

o Enlos lugares donde se produce un cambio en el espesor de los muros.

JUNTA DE MOVIMIENTO

Figura.- Junta de movimiento en cambio de seccion de muro.

El ancho de la junta dependera del movimiento previsto y del tipo de sellante,
que debera tener una capacidad de comprimir y recuperar su estado inicial de
entre el 25% y el 50% de su espesor inicial. Teniendo en cuenta esto, asi como
las separaciones de juntas indicadas, el ancho de las mismas, en general,

debera estar comprendido entre los 2y 3 cm.
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Desde el punto de vista de la estabilidad del muro, la junta genera una
interrupcién en la traba lo que puede favorecer el movimiento de la fabrica en
sentido perpendicular a su paramento frente a acciones horizontales (viento,...).
En este sentido es interesante incorporar llaves que permitan el movimiento en
sentido longitudinal y traben en fabricas en sentido transversal (llaves con

funda deslizante, por ejemplo).

Desde el punto de vista resistente, la junta supone una interrupcién, como si se
tratase de dos muros independientes situados en prolongacion. Desde este
punto de vista es interesante también incorporar llaves que permitan el
movimiento en sentido longitudinal y garanticen la continuidad de esfuerzos

entre las dos partes del muro.

Las juntas de movimiento se pueden ejecutar rectas o endentadas

\W_

adaptandose al aparejo del muro.

Figura.- Juntas de movimiento recta [izquierda] o endentada [derecha]

Empleando muros de fabrica armada por tendeles es posible disminuir la
cantidad de juntas de movimiento a disponer en la fabrica en muchos de los

casos antes descritos.

En cerramientos se deben prever juntas de movimiento verticales y
horizontales, las verticales al igual que en muros deben estar separadas como
maximo 8 m. Las horizontales, al existir un mayor nimero de juntas, se pueden

colocar a separaciones del orden de 12 m.

Desde el punto de vista de la estabilidad del cerramiento, la junta vertical genera una

interrupcion en la traba, funcionando como un borde libre que puede favorecer el

movimiento de la fabrica en sentido perpendicular a su paramento frente a acciones

horizontales (viento, etc.). Por ello es conveniente situar dichas juntas donde exista un
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elemento portante y sujetarlas a ambos lados con llaves embebidas en los tendeles,

como indican las figuras siguientes:

LLAVE

|, 2-3cm
ALVEOLO RELLENO 4

SELLADO

ELEMENTO
PORTANTE CONTINUO

LLAVE

ALVEOLO RELLEND ) 2aem

SELLADO

Figura.- Junta de movimiento coincidente con estructura

En este apartado se sintetizan algunos de los sistemas de calculo que puede

emplearse en los casos ordinarios de muros de fabrica.

Los muros tradicionalmente se han analizado como elementos estructurales a
compresion en su comportamiento original como muros de carga. Con la aparicién de
elementos estructurales de mucha mayor eficacia como el hormigén este uso de la
fabrica ha ido mutandolo hasta convertirlo en un muro mas esbelto que casi soporta en
exclusiva acciones laterales. Este nuevo comportamiento no habia sido recogido en
normativa técnica hasta la aparicion del Eurocédigo 6, documento de ambito europeo,
y casi trascrito literalmente al CTE SE-F, documento de ambito exclusivamente

espafiol.

Desde su inicio la fabrica de bloque ha tenido la intencién de tener armaduras
interiores, tal y como demuestran las secciones de los propios elementos: zunchos,
pilastras, o la concordancia entre las perforaciones verticales. Sin embargo, no

siempre ha sido asi, limitando la capacidad de los muros resultantes a una funcion
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simple de cerramiento, sin explotar sus posibilidades adicionales como sistema

estructural del edificio.

Una primera aproximacion al disefio resistente de muros de fabrica nos lleva a una

primera decision entre las dos técnicas basicas de armado:

Armado consistente en formar una red de pilastras y zunchos horizontales que
estructuran el muro. Estos elementos se conforman mediante hormigonado de
los huecos propios del bloque y armado interior de los mismos con armadura

de acero corrugado;

De reciente aparicién es la opcion de armar dentro de los tendeles y llagas
aprovechando la propia construccién de la fabrica con mortero para embeber

armaduras galvanizadas o inoxidables.

Las soluciones de calculo de cualquier muro han de cumplir satisfactoriamente cuatro

requisitos fundamentales:

Resistencia y estabilidad frente a los esfuerzos a los que esté sometida.

Normalmente peso y carga lateral si se trata de elementos de cerramiento.

Control de fisuracion: Este control se puede realizar dotando al pafno de
resistencia a traccién con armaduras de tendel. La fisuracion producida por
efectos higrotérmicos se controla armando con el 0,03% de la seccion de la

fabrica con separaciones maximas de 600 mm (segun CTE SE-F apartado 7.5).

Para evitar el agrietamiento por posibles deformaciones de la base de apoyo

de la fabrica, se aconseja armar los tres primeros tendeles.

Durabilidad: los elementos utilizados han de cumplir los requisitos exigidos

para garantizar su resistencia a los agentes externos como la humedad.

El diseno resistente del muro depende en gran medida de la resistencia a compresion
de las piezas, pero también del uso de armaduras (tendeles, barras y cercos), del

posible relleno con hormigdn de los huecos y del mortero utilizado.

La resistencia a compresion es funcion, entre otros factores, de la densidad y

composicién del hormigdn, pudiendo alcanzar valores superiores a los 15 N/mm? de
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resistencia normalizada. Dichas piezas deben poseer la suficiente resistencia para
asegurar la correcta transmisién de las cargas y garantizar su durabilidad, permitiendo
su empleo en muros estructurales. La determinacion de la resistencia a compresion
suele hacerse mediante ensayos normalizados, generandose varios parametros de

resistencia utilizados en la practica:

La resistencia de cada probeta (unidad de bloque o ladrillo) se calcula
dividiendo la carga maxima alcanzada por la superficie sometida a carga

(superficie neta);

La resistencia media es la media aritmética de la resistencia a compresion de
las piezas analizadas (= 3). Se calcula dividiendo la carga maxima por la

superficie sometida a carga;

La resistencia caracteristica, es la resistencia a compresion correspondiente al
fractil inferior del 5% de la resistencia a compresion de las piezas. Se obtiene
siguiendo un control estadistico, que se emplea habitualmente para determinar
la resistencia del hormigén de muchos elementos prefabricados de hormigén

estructural;

La resistencia equivalente es otro valor que se refiere a la resistencia a
compresion correspondiente al régimen por secado al aire (simulacién en

distintos ambientes de humedad);

La resistencia normalizada es la resistencia a compresion de las piezas
convertida en resistencia a compresion equivalente correspondiente al régimen
de secado al aire de una pieza de 100 mm de ancho por 100 mm de altura,
para lo que se aplica un coeficiente de forma que depende de las dimensiones
reales de la pieza ensayada. Este parametro es necesario para establecer un

valor comun de referencia con qué comparar las piezas.

Otro valor importante es la resistencia a compresiéon del mortero utilizado para la
ejecucion del muro, el cual no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada
de las piezas como valor orientativo, para evitar roturas fragiles de los muros de

fabrica.

Para el disefio de estos muros, teniendo en cuenta sus caracteristicas, no se

recomienda utilizar morteros superiores a M-5, que corresponde a la siguiente
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dosificacion en volumen de los componentes fundamentales: 1 de cemento, entre 0 y 1

de cal y entre 6 y 7 de arena.

Para la resistencia caracteristica a la compresién de la fabrica (fk), correspondiente a
un esfuerzo normal a los tendeles, pueden tomarse como referencia los siguientes
valores del CTE:

Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) 5 10 15 20 25
Resistencia del mortero, fm (N/mm2) 5/75(5(75|75|10|10| 15|15
Bloques aligerados 21 2 (3| 4 5|56 |7]|8

Blogues huecos 22|23 | 4|4 |5|6]|6

También podemos afiadir ciertas consideraciones que otorgan algunas normativas
acerca de la denominada “categoria de ejecucion”. A efectos de calculo, se consideran
tres categorias de ejecucion: A, B y C, siendo la clase A la mas exigente (piezas
certificadas, morteros mas controlados, certificado de ensayos del muro de fabrica,

mayor inspeccion en obra) y C la que menos.

) . ‘ o Categoria de la ejecucion
Situaciones persistentes y transitorias
A B c
Categoria del control | | 1,7 2,2 27
Resistencia de |a fabrica o
de la fabricacion * Il 2.0 25 3,0

Tabla.- Coeficientes parciales de seguridad del Codigo espariol de la edificacion. La
resistencia de calculo es igual a la resistencia caracteristica dividida por el coeficiente

parcial de seguridad

Para entrar en profundidad en secciones tipo, geometrias, detalles constructivos y
tablas de dimensionado, puede emplear el “Manual de calculo de NORMABLOC” [+],
como por ejemplo las siguientes:
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TABLAS ORIENTATIVAS PARA ARMADO DE FABRICAS ANTE ACCION LATERAL
FABRICA DE CATEGORIA DE BLOQUE "I" Y DE EJECUCION "B", HORMIGON H-25, ACERO B-500
NOTA: LOS ESTRIBOS SERAN DE DIAMETRO 6mm. *LA LUZ SE LIMITA A ESBELTEZ SEGUN EHE 50.2.2.1

LA LUZ SE LIMITA EN NTE-FFB A 5 BLOQUES DE SEPARACION TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL

|PILASTRAS VERTICALES

MURO DE BLOQUE DE HORMIGON HUECO 390x140x190mm / REDONDOS B-500

MAXIMA SEPARACION DE PILASTRAS (m)

DIMENSION SOBRECARGA (kN/m2)
VERTICAL (m) 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 ARMADO
2,5 2,43" 2,43" 2,43" 2,43" 49 8|C/30
3 2,43" 2,43* 2,43 2,25 4@ 8|C/30
3,5 1,98* 1,98* 1,98* 1,98* 43 10|C/30
4 1,96* 1,96* 1,96* 1,96* 43 12|C/30

MURO DE BLOQUE DE HORMIGON HUECO 390x190x190mm / REDONDOS B-500

MAXIMA SEPARACION DE PILASTRAS (m)

DIMENSION SOBRECARGA (kN/m2)
VERTICAL (m) 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 ARMADO
2,5 3,58 3,58 3,58 3,58 40 8|C/30
3 3,58 3,58 3,58 3,38 4@ 8|C/30
3,5 3,58 3,58 3,31 2,48 40 8|C/30
4 3,13* 3,13* 313" 2,91 4@ 10|C/30
4,5 3.3 3,13* 3,06 2,30 43 10|C/30
5 2,66* 2,66* 2,66 2,58 43 12|C/30
5,5 2,66* 2,66* 2,66 2,13 43 12|C/30
6| 2,66* 2,66* 2,66 2,66* 40 16|C/30
|ZUNCHOS HORIZONTALES |
MURO DE BLOQUE DE HORMIGON HUECO 390x140x190mm / REDONDOS B-500
MAXIMA SEPARACION DE PLASTRAS O APOYOS ESTRUCTURALES (m)
SEPARACION SOBRECARGA (kN/m2)

VERTICAL 0,2 0,4 0,6 0,8 ARMADO
EQUIVALENTE 3,00* 3,00* 2,57 2,22 20 6|C/30
A6 HLADAS

1,2m MURO DE BLOQUE DE HORMIGON HUECO 390x190x190mm / REDONDOS B-500
NTE-FFB MAXIMA SEPARACION DE PLASTRAS O APOYOS ESTRUCTURALES (m)
TODOS LOS SOBRECARGA (KN/m2)
ARMADOS 0,2 0,4 0,6 0,8 ARMADO
@ 6mm 4,15 3,84 3,13 2,71 20 6/C/30
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RELLENOI DE HORMIGON H-25
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TABLA G.5 C.T.E.

TABLAS ORIENTATIVAS PARA APOYO SIMPLE EN PERIMETRO (TABLA G.5 DEL C.T.E.)
FABRICA DE CATEGORIA DE BLOQUE "I" Y DE EJECUCION "B", MORTERO M5

LIMITADA SU DIMENSION A 9m DE LUZ

MURO DE BLOQUE DE HORMIGON HUECO 390x 140x190mm

MAXIMA DIMENSION HORZONTAL (m)
SINARMADO ARMADO MURFOR CADA 60cm (100mm) | ARMADO MURFOR CADA 60cm (100mm)
ARMADO CON RND-4 100 ARMADO CON RND-5 100
DIMENSION | |CARGA DE VIENTO (KN/m2) CARGA DE VIENTO (K\/m2) CARGA DEV IENTO (K\/m2)
VERTICAL (m) 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8
2,5 9 4 3,5 2,5 9 6 4 3| 9 75 5 3.5
3 9 3.5 3 2,5 9 5 3,5 3 9 6 4,5 3:5]
3,5 75 3,5 2,5 2 8,5 4,5 3,5 2,5 9 55 4 3,5
4 6 3,5 2,5 2 7.5 4 3 2,5 8,5 55 4 3,5
4,5 55 3 2,5 2 6,5 4 3 2,5 8,5 55 4 3,5
5 5 3 2,5 2 6,5 4 3 2,5 8 55 4 3|
5,5 5 3 25 2 6 4 3 2.5| 7,5 5 3.5 3|
6 4,5 3 2,5 2 6 4 3 2,5 7.5 5 35 3|
6,5 45 3 2,5 2 6 3,5 3 2,5 7 4,5 35 3|
7 4,5 3 2 2 55 3,5 2,5 2,5} 7 45 35 3|
75| 4,5 3 2 2 5.5 3.5 25 2,§I 74 4,5 3,5 3|
8] 4,5 3 2 2 55 3,5 2,5 2,5 7 4,5 35 3|
8,5 4,5 3 2 2 5.5 3.5 2.5 2 7 4,5 35 3|
9 45 25 2 2 55 3,5 2,5 2 6,5 4,5 35 3|
9,5 45 2,5 2 2 55 3,5 2,5 2 6,5 45 35 3|
10 4 2,5 2 2| 55 3,5 2,5 2 6,5 4,5 3,5 3|
10,5/ 4 2,5 2 2 5 3,5 25 2 6,5 4 35 3|
11 4 2,5 2 2 5 3,5 2,5 2 6,5 4 35 3|
11,5 4 2,5 2 2 5 3,5 25 2 6,5 4 35 3|
12 4 2,5 2 2 5 3,5 25 2 6,5 4 35 3|
MURO DE BLOQUE DE HORMIGON HUECO 390x190x190mm / MURFOR RND.5.150mm
MAXIMA DIMENSION HORZONTAL (m)
SINARMADO ARMADO M URFOR CADA 60cm ARV ADO MURFOR CADA 60cm
ARMADO CON RND-4 150 ARMADO CON RND-5 150
DIMENSION | |CARGA DE VIBNTO (KN/m2) CARGA DE VIENTO (K\/m2) CARGA DEV [ENTO (K\/m2)
VERTICAL (m) 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8
2,5 9 8 5 4,5 9 7.5 45 4 9 8 55 4,5
3 9 7 4,5 3,5 9 6! 45 3.5 9 75 5 4,5
3,5 9 6,5 4 3,5 9 5,5 4 3.5) 9 6,5 5 4
4 9 55 4 3 8,5 5 4 35 9 6,5 4,5 4
4,5 9 5 4 3 7.5 5 4 3 9 6 4,5 4
5 8 5 3,5 3 7.5 5 35 3 9 6 45 4
5,5 75 4,5 35 3 7.5 4,5 35 3| 9 6 45 4
6 T 4,5 3,5 3 7 4,5 35 3| 8,5 6 45 4
6,5 7 4,5 3,5 3 7 4,5 3,5 3 8,5 5.5 4,5 4
7 7 4,5 3,5 3 ¥ 4,5 3.5 3 8,5 5.5 4,5 4
7,5 6,5 4,5 3,5 2,5 7 4,5 35 3 8,5 55 45 4
8 6,5 4 3 2,5 6,5 4,5 35 3 8,5 55 4,5 4
8,5 6,5 4 3 2,5 6,5 4,5 3.5 3 8,5 55 4,5 3,5
9 6,5 4 3 25 6,5 4,5 3,5 3 8 55 4,5 3,5
9,5 6,5 4 3 2,5 6,5 4,5 3,5 3 8 5.5 4,5 3,5
10 6 4 3 2,5 6,5 4 3,5 3 8 55 45 3,5
10,5 6 4 3 2,5 6,5 4 35 3 8 55 45 3,5
11 6 4 3 2,5 6,5 4 3.5 3 8 55 4,5 3:5)
11,5 6 4 3 2,5 6,5 4 3 3 8 5 4,5 3;5|
12| 6 4 3 2.5 6,5 4 3 3 8 ) 4,5 3.5
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Con el fin de cumplir las funciones exigidas en la edificacion (en Espafia, los distintos
Documentos Basicos del Codigo Técnico de la Edificacion) caben dos planteamientos

contrapuestos, a la hora de construir la envolvente del edificio:

Construir cerramientos homogéneos con una sola hoja, con el material y
grueso adecuado capaz de cumplir por si mismo las exigencias de control entre

el medioambiente exterior e interior.

Construir cerramientos heterogéneos de dos o mas hojas, con posibilidad de
formar una camara de aire central e incorporar capas intermedias,

diferenciando el conjunto de las funciones en materiales y gruesos especificos.

En los casos de cerramientos de dos hojas, hay a su vez dos posibilidades de afrontar

las funciones exigidas:

Muros heterogéneos de dos hojas atadas entre si:
o Muro de dos hojas solidarizadas entre si con cerchas y camara central.

o Muro capuchino de dos hojas unidas con llaves ajustables en altura.

Muros de dos hojas sin camara central:
o Muro doble con cerchas o reticulas solidarizando las hojas entre si.
o Muro de dos hojas con espacio central relleno de hormigén armado.

o Muro doblado con llaves entre hojas.
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LADRILLO DE HORM{E&N—1 ; ——LADRILLO DE HORMIGON
ALARGADO 40.14.5 \ ALARGADO 40.14.5
LLAVE "CLIP” CAMARA DE

AJUSTABLE EN ALTURA AIRE

CAMARA DE

ARMADURA S/CALCULO
ATANDO LAS 2 HOJAS

AIRE

AISLANTE RIGIDO
IMPERMEABLE

LADRILLO DE HORMIGON

{1ty

BT | [SESRESE | [BESSETE [ESSEEE | ISR | [N

2 ALARGADO 40.14.5
TELA
bl
ASFALTICA
L} § [ ]
BLOQUE HORMIGON { [ ]
40.20.20 STANDARD [ ]
 p—
AGUJERO PARA —//,xi]
VENTILACION

Figura.- Cerramientos heterogéneos de dos hojas atadas entre si, con camara

intermedia

Existen diversas formas de afrontar con éxito el control de la pérdida de energia a
través de los muros de fachada, ya sea realizando gruesos muros de fabrica

homogéneos, o por el contrario, muros heterogéneos con aislamiento central.

Los huecos de los bloques de hormigdn funcionan en cierta medida como camaras
aislantes, puesto que el aire es menos conductor térmico que el hormigén en si. Estos
también se pueden rellenar de otros materiales que permitan la circulacién de aire por

su interior y alivien la carga de almacenamiento térmico del muro.

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, se han de tener en cuenta barreras
o revestimientos que planteen cierta resistencia a la filtraciéon de la humedad, asi como
juntas de movimiento que permitan las dilataciones térmicas, por humedad, fluencia y
retraccién, las deformaciones por flexién y los efectos de las tensiones internas
producidas por cargas verticales o laterales, sin que el bloque sufra el minimo

deterioro y cumpla con la resistencia térmica requerida.

Aun asi, se establecen una serie de criterios de disefio para lograr el mejor

comportamiento energético posible:

La conductividad del material del bloque: para conseguir un mejor

comportamiento desde el punto de vista térmico, este valor debe ser lo mas
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bajo posible, lo que generalmente es equivalente a trabajar con densidades
bajas (si bien este aspecto influye en las propiedades acusticas). Entre los
materiales conglomerados de hormigén, se fabrica el bloque de arido ligero y/o
agregados especiales (como por ejemplo la arcilla expandida, perlas de
poliestireno expandido, materiales reciclados, etc.) cuyas propiedades aislantes
(y ligereza) estan optimizadas para emplearse en muros homogéneos de una
sola hoja, capaces de solventar la capacidad aislante y resistente de la fabrica

con una sola pieza;

El espesor del bloque: cuanto mayor sea el espesor total de la pieza, mejor

sera su comportamiento térmico, es decir, menor sera su transmitancia térmica;

El espesor de huecos interiores: para un mismo numero de filas de huecos, es
recomendable térmicamente, que el espesor de los huecos en la direccion
paralela al flujo de calor, sea lo mas préxima posible a 2 cm (ya que a partir de

2 cm se pueden producir convecciones en el interior de los huecos);

Las filas de los huecos: se debe tratar de configurar el mayor nimero de filas
internas de huecos posible en la direccion perpendicular al flujo de calor

(evitando asi la aparicion de convecciones en el interior de los huecos).

En las diferentes normativas suele incluirse informacién sobre las prestaciones

estimadas para cada material y tipo de solucion de cerramientos.
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Fabrica de bloque de hormigon BH
Descripcion HE
Esgest_ar de la R ¢
Fabrica fabrica & kg | m® KW 11 kK m
BH de aridos densos, AD "?
Hueco 50 2090 0,05 1000 10
60 1552 0,07 1000 10
80 1514 0,10 1000 10
90 1400 0,16 1000 10
110 1300 0,17 1000 10
140 1200 0,19 1000 10
190 1100 0,22 1000 10
240 1100 0,25 1000 10
290 1000 0,26 1000 10
BH de aridos ligeros, AL
Perforado™ 80 1220 0,45 1000 8
90 1150 0,52 1000 6
110 1095 0,59 1000 6
140 1000 0,68 1000 6
190 950 0,75 1000 6
240 850 0,83 1000 6
290 86[(35} D,Q?ﬁ) 1000 6
290 (99173) (6) (E,’gg) (6) 1000 6
Macizo®® 140 1134 0,80 1000 6
1707 1450 0,557 1000 6
240 900 0,91 1000 6
290 1 05[(]6) 0,9%) 1000 6
290 (_;I_;Igg) (8) (81’7613) (8) 1000 6
Bloque de picén‘s)
Camara simple 20 1.200 (1000) | 0,22 (0,27) 800 10
120 1.100 (900) | 0,26 (0,31) 800 10
Camara doble 150 1.150 (950) 0,35 (0,43) 800 10
200 1.000 (900) | 0,40 (0,48) 800 10
250 900 (800) 0,45 (0,54) 800 10
Camara triple 250 1000 (900) | 0,50 (0,62) 300 10

" Se ha considerado un mortero convencional de densidad, p = 1900 kglms. Los valores entre paréntesis corres-
gonden a fabricas tomadas con mortero aislante de densidad p= 1000 kg/m®

' Los blogues de hormigén convencional o bloques de aridos densos tienen una densidad seca absoluta del ma-
terial comprendida entre 1700 y 2400 kg/m®
@ Los bloques de hormigén con aridos ligeros son bloques fabricados con al menos un 40% en volumen de aridos
Iigeros y con una densidad seca absoluta del material menor que 1700 kgr’m3
@ Los bloques perforados de aridos ligeros tienen un porcentaje de huecos comprendido entre un 25% y un 50% y
una densidad seca abseluta del material de 1500 kglm3
®) | os bloques macizos de aridos ligeros tienen un porcentaje de huecos menor que el 25% y una densidad seca
absoluta del material comprendida entre 1000 y 1200 kgfm3
® Valor correspondiente a un muro de carga, con juntas sin interrupcion
" valores validos sélo para fabrica de blogques de hormigén macizos de aridos ligeros con un porcentaje de
huecos menor que el 15% y una densidad seca absoluta del material de 1700 kg;’m3
®  valores validos para una densidad seca absoluta del material de 1800 kg/m?’. Los valores entre paréntesis
corresponden a piezas con una densidad seca absoluta del material de 1500 kgfms.

Tabla.- Valores térmicos de disefio para fabricas de bloque de hormigén (catalogo de

elementos constructivos del CTE)
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Seccidon del muro compuesto por las siguientes capas (del exterior al interior del

edificio):
BH C AT LH RI
-'L ILJ'L
140 0 15
Caso con bloque de

hormigéon hueco de aridos

BH Bloque de hormigén de aridos densos
C Camara de aire ventilada

AT Aislante térmico

LH Fabrica de ladrillo hueco

RI revestimiento interior formado por un enlucido de yeso

de

hormigén macizo de aridos

Caso con bloque

de

hormigon aislante de aridos

Caso con bloque

densos ligeros ligeros

A A A

e (m) Ri e (m) Ri e (m) Ri

[W/m-K] [W/m-K] [W/m-K]
Rse - - 0,04 Rse - - 0,04 Rse - - 0,04
BH 0,14 1,18 0,12

0,14 1,28 0,50 0,20 - 1,27

C 0,03 - 0,18 BHligero BHIigero
AT X 0,035 Rar C 0,03 - 0,18 C 0,03 - 0,18
LH 0,07 0,32 0,22 AT X 0,035 Rar AT X 0,035 Rar
RI 0,02 0,57 0,04 LH 0,07 0,32 0,22 LH 0,07 0,32 0,22
Rsi - - 0,13 RI 0,02 0,57 0,04 RI 0,02 0,57 0,04
Resistencia Rsi - - 0,13 Rsi - - 0,13
térmica total 0,73 + Rar Resistencia Resistencia
fachada térmica total 1,11 + Rat térmica total 0,78 + Rar
Cerramiento comun con fachada fachada

bloques de hormigén huecos

de aridos densos.

Si el criterio de eficiencia
energética es predominante,
es recomendable el empleo
de bloques de aridos ligeros
y casi macizos, que tienen

una conductividad térmica

Igualmente, podemos ir a la
busqueda de alguno de los
del

mercado que se distinguen

muchos bloques

por su gran resistencia

térmica. Elegimos en este
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menor y, por tanto, mejoran caso el modelo de la

notablemente la resistencia empresa francesa Easy-

térmica total del muro.

Therm, con una resistencia
térmica de su bloque de 20
cm de espesor de 1,27
m2-K/W.

Aplicando el Cédigo Técnico de la Edificacion espafiol, para una vivienda en Burgos

(Espafa) le correspondia una transmitancia térmica de 0,57 W/m2-K y, por tanto, una

resistencia térmica de 1,75 m2-K/W. Y utilizando un aislamiento térmico de poliestireno

extruido (XPS) de A = 0,035 W/m-K, resultaran los espesores de aislamiento

siguientes:
Resistencia ear tedrico (cm) ear real (cm)
térmica total
fachada
Panel prefabricado
, 0,68 + Rar 3,75 4
hormigon armado
Bloque hormigon
, 0,73 + Rar 3,57 4
convencional
Bloque hormigébn macizo
o 1,11 + Rar 2,24 3
arido ligero
Easy Therm 50x20x20 cm 1,78 + Rar 0 0

Por tanto, el proyectista debe valorar si el ahorro en 1 cm de espesor de aislamiento

térmico necesario en todo el contorno del edificio (o al menos, en aquellas partes

cerradas por el bloque), o incluso su total eliminacién, ademas de la mejora en otras

caracteristicas (fuego, acustica), compensa el incremento en el coste por el uso de

bloques de hormigdén con caracteristicas térmicas mejoradas en lugar de bloques

convencionales.
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Para solventar los problemas que la humedad genera en las fachadas de la

edificacion, existen también dos técnicas contrapuestas:

Impedir el paso del agua o la humedad dentro del muro de fabrica.

Aceptar el paso del agua o la humedad y desaguarla y/o secarla.

Los muros de fabrica de hormigén, al ser porosos, permiten que el agua atraviese la
superficie hasta una profundidad en la que no cause problemas. En general, la fabrica
de hormigén presenta una baja higroscopicidad (absorcién de agua por capilaridad o

succion).

En los muros homogéneos, es imprescindible asegurar con un tratamiento exterior, a
base de revoco exterior de mortero de cemento, revestimientos monocapa, o pinturas
(impermeables al agua, pero no al vapor), que el agua de lluvia se infiltre en el interior

de la fabrica.

En los muros de bloque visto de una sola hoja, fabricados con material hidrofugado,

debera impedirse el acceso de la humedad empleando también morteros apropiados.

El disefio de muros mediante la utilizacion de bloques hidréfugos esta especialmente
destinado para lugares como sétanos, garajes o sistemas de saneamiento, de tal
forma que resistan la degradacion causada por humedad que normalmente esta

presente en esas zonas.

Por el contrario, si se recurre a una construccion de dos hojas con camara de aire
central, podra aceptarse el acceso del agua en su interior, siempre que se ventile y

desague la camara, y se evite que el agua traspase hacia la hoja interior del muro.

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros que estan en contacto con el
terreno frente a la penetracion del agua del terreno y de las escorrentias esta en

funcién de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

Los bloques representan un material de construccion que posee unas propiedades
acusticas muy validas para cumplir con las exigencias de la diferente normativa.
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Tienen curvas uniformes de pérdida de transmision de sonido, sin presentar hoyos

acusticos y tienen un aislamiento comprendido entre 35 y 60 dB, para muros de una
hoja.

El hormigdn es un material de construccion con una elevada densidad, lo que favorece
su comportamiento acustico, especialmente si lo comparamos con otros materiales

normalmente empleados, como pueden ser las piezas ceramicas o las placas de yeso
laminado.

La absorcion del sonido se acentia en los bloques de textura abierta y disminuye,
hasta en un 3%, cuando son recubiertos con acabados lisos que contribuyen a cerrar
los poros. Estos muros absorben entre el 18% y el 70% del sonido, dependiendo de la
textura del hormigon y el acabado de la superficie.

Composicién muro | R, (dBA) Composiciéon muro Ra (dBA)

BH RMATLH RI BH RM AT YL

49 51

T
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T

ke

k
0 15 e 16
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140 3830 o 70 18 &

| |
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. - . o
=
= =
= 49 = 54
= =
="
. o Ll k L LL
=18 140 Sur [~ 1] 15 240 ™3 B 18

Tabla.- Indice global de reduccién acustica ponderado para distintas composiciones de

muros con bloques de hormigoén, segun el CTE
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Segun su comportamiento ante el fuego, los bloques de hormigdn tienen una clase de
reaccion al fuego no combustible, Euroclase A1 (de acuerdo a la norma UNE-EN

13501-1), equivalente a una clase MO de acuerdo a la anterior UNE 23727.

A cada elemento constructivo la reglamentacion le exige, segun su posicion y funcién
dentro del edificio, la respuesta que debe tener frente al fuego, con un tiempo
determinado para los factores de resistencia, integridad y aislamiento. Un elemento
que cumple dos o mas funciones frente al fuego debera satisfacer las exigencias

minimas de cada una de esas funciones.

Resistencia al fuego de las paredes que delimitan sectores de incendio "

Planta Planta sobre rasante
Uso previsto bajo Altura de evacuacion (m)
rasante h=15 15=h=28 h> 28
r ri minimo en
Sector de riesgo minimo e No se El 120 El 120 El 120
edificio de cualquier uso admite
Residencial vivienda
Residencial publico EI 120 El 60 EI 90 EI 120
Docente
Administrativo
Comercial
Publica concurrencia El 120 El 90 El 120 El 180
Hospitalario
Aparcamiento ¥ El 120 ® El 120 El 120 El 120
(1) Considerando la accion del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de
riesgo minimo, en los que Unicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.
(2) Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso.
(3) EI 180 si es un aparcamiento robotizado.

Tabla.- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas, exigidas por el CTE

Los bloques resisten eficientemente frente a la accion del fuego, tal y como recoge la

siguiente Tabla del Cédigo Técnico de la Edificacion, de uso habitual:
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Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fabrica de bloques de hormigon

Tipo de camara Tipo de arido Tipo de revestimiento Espesor nominal Resistencia al
enmm fuego
Simple 100 El-15
Siliceo Sin revestir 150 REI-60
200 REI-120
100 El-60
Calizo Sin revestir 150 REI-S0
200 REI-180
Sin revestir 120 El-120
200 REI-180
Volcénico Guarnecido por las dos caras 90 El-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 El-180
(enfoscado por la cara exterior) 200 REI-240
Doble Arcilla expandida Sin revestir 150 El-180
Guarnecido por las dos caras 150 RE-240/ REI-80

La resistencia al fuego que aportan los muros de bloques de hormigén, ante la
exposicion térmica segun la curva normalizada tiempo-temperatura, depende de

factores como:

El tipo de camara que lleve el muro (simple o doble);

El tipo de arido que compone el bloque de hormigén (calizo o volcanico

presentan un mejor comportamiento que el siliceo);

El revestimiento si lo lleva;

El espesor nominal del muro.

No obstante, algunos fabricantes de bloques de hormigdn deciden realizar ensayos
propios frente al fuego para caracterizar sus propios elementos, partiendo de mejoras
del disefio para incrementar la resistencia al fuego, como forma para que estos sean
mas competitivos en el mercado ante mayores exigencias de proyectos que incidan en
la capacidad frente al fuego que deben tener los sistemas constructivos, por ejemplo,
pudiendo alcanzar valores superiores (por ejemplo, REI90 para bloques de 14 cm,
REI180 para bloques de 19 cm, etc.)
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Aqui presentamos el Colegio Publico

Indira Gandhi en Mijas (Malaga), de
Fresneda & Zamora Arquitectura.
Uno de los elementos distintivos de
este proyecto es el ladrilo de
hormigdbn de una de nuestras

empresas asociadas, que configura

una parte significativa de las

fachadas.

El proyecto esta claramente condicionado desde sus inicios por la topografia y la
morfologia de la parcela y nace de la transformacion de esos limites en su virtud. La
topografia, muy marcada, desciende acusadamente en dos direcciones y la morfologia
de la parcela que se cierra hacia afuera y se abre hacia dentro, dejando un frente
minimo para el desarrollo de la fachada. Todo esto sumado a unas estrictas normas
de disefio, que exigen la colocacion de algunos usos con entrada directa desde el
exterior, como la conserjeria, espacios comunes de infantil, o el AMPA y ademas
animan a dotar a la entrada de un caracter institucional. Por tanto, el edificio necesita
adosarse al unico punto de contacto con el vial principal con el maximo de superficie
posible. De ahi nace la morfologia en forma de “U” que se abre abrazando la zona de
juegos y planteando el maximo de fachada admisible. El edificio se implanta junto al
unico vial de acceso actual de la parcela, desarrollando todo el programa educativo en
un volumen compacto que se desarrolla en la parte superior de la misma, dejando el

resto del terreno para los espacios exteriores.

Desde el punto de vista constructivo, este tipo de edificios se caracteriza por la
materialidad austera y la sencillez constructiva, por lo que el componente plastico en
este caso se apoya en la utilizacion del ladrillo de hormigon blanco. Este ladrillo,
colocado a hueso, genera una textura limpia y calida que acompafia con su dibujo a
las grandes bandas horizontales que definen los volumenes. Ademas, supone la
utilizacién de un material resistente, durable y de facil puesta en obra, respondiendo
asi a las exigencias del impuestas por el promotor. Se trata, por tanto, de un “proyecto-
respuesta” que genera su discurso a partir de las imposiciones tanto fisicas como de

planteamiento.
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Nos hacemos eco de la resefia escrita por el propio Gerente de la empresa asociada,
donde se revela la cada vez mas necesaria asistencia del fabricante de prefabricados
con el estudio de arquitectura, a fin de encontrar una solucion éptima que satisfaga el
cumplimiento de los objetivos estéticos y funcionales, en este caso de una fachada de

alto valor estético donde los ladrillos de hormigdn desempeiian un papel fundamental:

"En un mundo globalizado en el que la industrializacion de la construccion y los
grandes prefabricados van ganando terreno, siempre quedara hueco para la liviandad
de la obra con elementos clasicos, ligeros y manejables, como son los ladrillos, en

este caso el hecho diferencial es que el ladrillo es de hormigoén.

En esta obra que presentamos realizada por el estudio Fresneda&Zamora, su
propdsito es hacer buena arquitectura, donde persequir lo auténtico es mas una
necesidad que una eleccion, su sinceridad se muestra en su trabajo del CEIP INDIRA
GHANDI de Mijas (Malaga).

La valentia de su propuesta proviene de un talante de libertad de prejuicios, un
recorrido que va desde lo técnico y lo industrial, pero convencidos de que ofrece
multitud de vias. Las formas no son el resultado de una preocupacion artistica sino
que derivan tanto de su espacio estructural como del comportamiento de los
materiales y aqui el ladrillo es el gran protagonista, como diria Antonio Jiménez
Torrecilla (Hellin 1962-Granada 2015), evocando a uno de los grandes preceptores del
ladrillo, Eladio Dieste (Artigas 1917-Montevideo 2000), “lo que no es indispensable no
tiene cabida”, un proyecto que no olvida las posibilidades de una zona
econdémicamente débil y que alcanza una solucién total; grandiosidad y belleza;
economia y polivalencia; divertimento y deporte junto a utilidad y cultura ... todo
aunado en un colegio que con su nombre recoge todo lo necesario para ser un
referente a la vez que acicate para los nifios que lo disfruten durante su primera fase
educacional: El CEIP INDIRA GANDHI, de Mijas.

Con el ladrillo caravista Coupe, de hormigén que conjunta a la vez; ser un material
simple con la facilidad de manejo; produccion y economia en el precio; eficiencia y
sostenibilidad, cualidades cada vez mas necesarias y que han conseguido con la
técnica de armarles por dentro y a su vez trabandoles uno con otro, ser capaces de
realizar superficies de gran resistencia para soportar las cargas a partir del peso
debido a su gran masa relativa, realizar una obra minimalista, con colores puros como
el blanco, ayudando a la reflexién de la radicacion solar de esta zona calurosa, sin

embargo de gran profundidad, conseguir llenar un espacio en el municipio de Mijas

53



GUIAS TECNICAS ANDECE

que como demuestra la maestria del fotégrafo Javier Callejas cubre todo el espectro

del barrio alto de ese bello pueblo andaluz".
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Las fisuras en edificios y materiales de construccion normalmente son el resultado de
la restriccion de movimientos. Estos movimientos pueden originarse dentro del
material, como con los cambios de volumen debido a la variacion de humedad, de
temperatura o contraccion, o el resultado de movimientos de materiales adyacentes o
estructurales. En muchos casos, el movimiento es inevitable y debe ser acomodado o

controlado.

Un disefo efectivo contra fisuraciones requiere la comprensiéon de las fuentes que
originan el estrés que puede causar grietas. Esto seria un asunto sencillo si hubiese
solo una variable, sin embargo, su prevencidn se hace mas compleja por el hecho de

que las fisuras a menudo resultan de una combinacién de fuentes.

Hay una gran variedad de posibles causas para la fisuracién. Entender la causa de
una fisuracion potencial permite al disefador incorporar procedimientos de disefio
adecuados para controlarlo. Las causas mas comunes de grietas en la mamposteria

de hormigon son las siguientes:

a) Dilatacion/contraccion

:"L[J‘“T”J“‘ LTW

d) Sobrecarga estructural e) Asiento diferencial

Figura.- Causas de fisuracion de la fabrica
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Los problemas de corrosion que la humedad genera en los componentes metalicos,
solo puede evitarse empleando acero con el adecuado recubrimiento frente a la
corrosion, en funcion del grado de la agresividad del medio ambiente, y de la situacion
concreta del componente metalico en el interior de la fabrica, es decir, segun que el
componente metalico esté embebido en el hormigén (barras corrugadas), embebido en

mortero (armaduras prefabricadas de tendel) o al aire (llaves, anclajes y fijaciones).

En el EC-6 y el CTE, existen un conjunto de tablas para evitar la corrosién segun sea
el tipo de acero empleado y su ubicacién especifica, que se reproducen a

continuacion.
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La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales ejes de transformacion del
sector de la construccién, impulsada por los objetivos europeos de descarbonizacion y
por un marco normativo cada vez mas exigente. En este contexto, los productos de
construccion y, en particular, los elementos prefabricados de hormigén desempefian

un papel clave en la reduccion del impacto ambiental de los edificios e infraestructuras.

La construccion mediante prefabricados de hormigdn presenta ventajas significativas
desde el punto de vista ambiental: mayor control en la produccion, optimizacion en el
uso de materiales, reduccién de residuos en obra, mejora de la eficiencia energética
en los procesos productivos y mayor durabilidad de los elementos, lo que contribuye a

alargar la vida util de las construcciones.

Asimismo, la creciente digitalizacién del sector y el desarrollo de herramientas de
evaluacion ambiental estan permitiendo cuantificar de forma objetiva el
comportamiento ambiental de los productos, facilitando la toma de decisiones en fase

de proyecto.

En el actual marco europeo, las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) se han
consolidado como la principal herramienta para comunicar de forma transparente y

verificable el impacto ambiental de los productos de construccion.

Las DAP se basan en el analisis de ciclo de vida (ACV), conforme a la norma UNE-EN
15804, y proporcionan indicadores ambientales cuantificados, siendo el mas relevante
el potencial de calentamiento global (GWP), expresado en emisiones de CO,

equivalente.

La creciente exigencia de informacién ambiental en el sector —impulsada por
iniciativas como el Reglamento de Productos de Construccion, el Pacto Verde Europeo
o el marco Level(s)— esta acelerando la implantacién de DAP en los productos de
construccion, convirtiéndolas en un elemento clave tanto para fabricantes como para

proyectistas.

57



GUIAS TECNICAS ANDECE

Con el objetivo de facilitar la adaptacién del sector a este nuevo contexto, ANDECE ha
desarrollado una serie de Declaraciones Ambientales de Producto sectoriales para
distintas familias de productos prefabricados de hormigoén, una de las cuales relativa a
los elementos ligeros huecos prefabricados de hormigén incluye, entre otros, los

productos descritos en el capitulo 2 de esta guia.

DAP sectorial de elementos ligeros huecos prefabricados de hormigén [+]

Estas DAP sectoriales constituyen una base de datos ambiental representativa,
robusta y verificada, que permite a las empresas disponer de informacién fiable sobre
el comportamiento ambiental de sus productos, incluso en ausencia de DAP

individuales.

Su principal valor radica en:
Proporcionar datos de referencia para el calculo de la huella de carbono de
edificios.
Servir como herramienta de apoyo en la toma de decisiones en fase de disefo.
Facilitar la transicion hacia DAP especificas de empresa.

Anticipar futuras exigencias regulatorias.

Ademas, estas DAP sectoriales permiten posicionar al sector del prefabricado de
hormigdn en un entorno donde la transparencia ambiental y la disponibilidad de datos

seran cada vez mas determinantes.

Las DAP adquieren un papel especialmente relevante en los sistemas de certificacion
de la sostenibilidad de edificios e infraestructuras, como LEED, BREEAM o VERDE,

segun tratamos en la Guia técnica de elementos prefabricados de hormigén en

sistemas de certificacion de la sostenibilidad.

Estos sistemas valoran positivamente el uso de productos con informaciéon ambiental

verificada, otorgando créditos especificos por la incorporacion de DAP. En este

58


https://andece.org/wp-content/uploads/2026/01/EPD-IES-0026986_ES-Prod-huecos.pdf
https://andece.org/wp-content/uploads/2026/03/Guia-Tecnica-elementos-prefabricados-de-hormigon-en-los-sistemas-de-certificacion-de-sostenibilidad.pdf
https://andece.org/wp-content/uploads/2026/03/Guia-Tecnica-elementos-prefabricados-de-hormigon-en-los-sistemas-de-certificacion-de-sostenibilidad.pdf

MUROS DE BLOQUES Y LADRILLOS DE HORMIGON

sentido, los elementos prefabricados de hormigén con DAP contribuyen a mejorar la
calificacion global del edificio.

Asimismo, en el marco europeo Level(s), las DAP permiten alimentar los indicadores
relacionados con el ciclo de vida de los materiales, facilitando la evaluacion del

impacto ambiental del edificio a lo largo de todas sus fases.
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La metodologia BIM (modelado de informacién de la construccién) es un fenédmeno
imparable que irremediablemente empieza a cambiar la forma en que se ha concebido
la construccion hasta ahora. Alineada con la llamada Industria 4.0 o Construccion 4.0,
BIM viene fundamentalmente a “poner orden” en los proyectos de construccion,
estableciendo mecanismos que permiten a todos los agentes participantes (estudios
de arquitectura, consultoras e ingenierias, direcciones de proyecto y obra, empresas
constructoras y subcontratistas, proveedores de materiales de construccion,
administraciones, gestores de edificios e infraestructuras, etc.) establecer una
comunicacion mas fluida, basandose en el desarrollo y acceso a modelos
tridimensionales virtuales del edificio o infraestructura que se comparten, y que
contienen informacion mas alla de la geométrica con el fin de facilitar su uso en las

diferentes fases del ciclo de vida del proyecto.

El sector de la construccion debe afrontar este salto hacia la digitalizacion de los
proyectos, algo que atafie especialmente a los fabricantes y proveedores de productos
de construccion, elementos imprescindibles para realizar cualquier proyecto

constructivo.

En la etapa pre-BIM, cada proyecto, véase un edificio, se componia a su vez de
determinados sub-proyectos (estructura, fachadas, instalaciones, accesos, etc.) que se
han disefiado y ejecutado mayoritariamente mediante planos, y de forma
independiente y a veces contradictoria (por ejemplo, una tuberia que se define por
donde ya transcurre una columna), provocando un numero muchas veces elevado de
errores que se manifiestan fundamentalmente durante la fase de ejecucion, con los

consecuentes perjuicios en plazos y costes.

En cambio, BIM actua como una gran base de datos de todos los elementos que
forman parte de un proyecto de construccion. Cada elemento esta catalogado, por asi
decirlo, y cada cambio que pueda realizarse (por ejemplo, una viga cuya posicion se
cambia por un determinado motivo) permite visualizar cualquier alteracion de los
elementos adyacentes (por ejemplo, las conexiones con los pilares en los que apoya).
Ademas, al ir incluyendo y refinando informacién a lo largo del proyecto, se genera un
historial donde se archivan las decisiones tomadas, los datos de los materiales y los

servicios realizados con la conformidad legal adecuada.
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Por estos motivos, el uso creciente de BIM representa una oportunidad ideal para la
consolidacion definitiva de la industria de los elementos prefabricados de hormigon. La
metodologia BIM y especialmente la construccién industrializada con elementos
prefabricados de hormigdn se basan en parametros similares: control mas exigente
desde la fase de disefio, un estricto cumplimiento de la geometria y la posicion de los
distintos elementos constructivos, mayor calidad, costes y plazos controlados y, como

consecuencia de todo ello, mayor eficiencia al término de la obra.

Cada vez mas, cualquier fabricante que aspire a participar en proyectos desarrollados
bajo esta metodologia, deba desarrollar antes un catalogo de productos en lenguaje
electrénico BIM que permita a los proyectistas utilizar y conocer esta informacion. Se
pasa de una informacién técnica basada en planos o ficheros de texto, a archivos
digitalizados legibles por software BIM. La forma de transformar esta informacion en
BIM diferird segun el tipo de fabricante: su magnitud, capacidad técnica y econémica,
ambito geogréafico de actuacion, etc. Para ello, es fundamental que el fabricante
digitalice su catalogo de producto, algo que serd mas o menos complejo en funcion

basicamente del grado de estandarizacion de los elementos.

Otra decisién que subyace en este sentido es qué cantidad de informacion debe
incorporarse en BIM, para lo cual habra que decidir qué debe incluirse y qué no (por
ejemplo, caracteristicas que no sean relevantes para el proyecto, o prefieran omitirse
por ser informacion confidencial, etc.) y qué nivel de parametrizacion (optimizar el
numero de objetos a desarrollar, agrupandolos por ciertas caracteristicas/parametros).

La informacion que contendran los objetos, puede clasificarse de la siguiente forma:

Geometria: se puede definir con exactitud (largo x ancho x alto), o bien
parametrizar dejando abiertas las dimensiones, definiendo un rango para cada
dimension y/o fijar un valor exacto que sea representativo (por ejemplo, placas

alveolares de canto 1.200 mm).
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Datos basicos: pueden ser las caracteristicas esenciales que presentan las
normas armonizadas de producto, referencia para los prefabricados con
marcado CE (por ejemplo, tomando los valores que ya vienen definidos en la
documentacién de marcado CE, como es el caso de las Declaraciones de

Prestaciones).

Otros datos: informacion que el fabricante puede adicionalmente asignar al
objeto BIM, ya sea de tipo cuantitativo (precio por m2, texturas superficiales,

etc.) y/o cualitativo (marketing, instrucciones de montaje, etc.).

Una de las decisiones que debe tomar la empresa es si el desarrollo de objetos BIM
de su catalogo de productos se lleva a cabo con personal propio (departamento
técnico, delineantes, etc.) o si es preferible recurrir a una entidad especializada
externa. En el caso de los fabricantes de pavimentos en que, por magnitud de la
empresa, y en que predominen los elementos muy estandarizados, cabe esperar que
la empresa apueste por la ir formando a personal propio para que adquiera las
competencias necesarias en el uso de herramientas de modelado BIM y generar una

biblioteca propia y ampliable en el tiempo.

Es esencial apuntar la importancia que estan adquiriendo las plataformas BIM de
objetos de construccion, que presentan un numero creciente de archivos digitales de
productos y sistemas de construccion, tanto de fabricantes con productos especificos
como de productos genéricos. Estas plataformas equivalen a buscadores de productos
de construccion, donde aparecen todos aquellos productos de empresas que tienen

objetos BIM con informacion geométrica y de otras caracteristicas.

Cabe destacar la iniciativa llevada a cabo por ANDECE colaborando con algunas de
estas plataformas para presentar una galeria de productos prefabricados de hormigoén
representativos, con el objetivo de ensefar a las empresas asociadas el camino a

emprender en esta evolucién digital hacia la metodologia BIM.
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7.3.1. BIMETICA

De origen espanol, la base de datos continlua creciendo gracias a la colaboracion
activa de diferentes fabricantes y asociaciones empresariales, que afiaden nuevos
productos y actualizan los datos continuamente. Gracias a ello, cualquier usuario
puede acceder gratuitamente a la informacion de los productos y descargar los objetos
BIM como familias Revit, objetos Archicad, archivos IFC, archivos AECOsim, archivos
CAD 2D/3D, especificaciones técnicas, etc. con informacién detallada que puede

integrarse directamente en el proyecto.

434 32267320 M infoskimeticacam = Espaficl -
) Bimefics e o [ o | Rt e
#)ANDECE
Muro de Bloques de
Hormigon 30x19x14cm G -
ANDECE
Referencia ANDECE-ES_Muwro de Blogues d.
Fabricante i

Teléfono 34 913238275
Fecha de 15-Feb-2017
publicacian
Tipo Ensamblaje Requendo
producto
Serie Blogues de Hormigan
Compartir
orEm o=
Dacs de producto | Clasficacion Caracterisficastécricas Impacio Medioambiental  Enlaces

Referencia ANDECE-ES_Muro de Blogues de Ho

Precio unitario

Descripcian Muro de blogues de hormigdn ANDECE genérico de 30 om % 1g cm X 14 cm.

Figura.- Ventana de presentacion del muro de bloques de hormigbn en la galeria
BIMETICA

+info: Galeria de productos genéricos de ANDECE en BIMETICA [+]
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7.3.2. BIM&CO

De origen francés, BIM&CO ofrece una plataforma de colaboracién internacional para

contratistas y fabricantes de productos de construccion con el objetivo de estructurar y

distribuir sus datos a todas las partes involucradas en los procesos de la industria de la

arquitectura, ingenieria y construccion.

L ]
BIMLCO »

i
i

Dlhnnrb(u)

Clasificaciones

Baldosas de terrazo (sin
dimensiones)

Fabricantes

Etiquotas

Palses de distribucdon

Lovels of Details (LOO)

Content Partner Bloque de hormigan

ﬁ

\iga artesa de puente

™
T

p Alejandro Lopez Vidal
00
Placa alveokar de hormign 2 .
pratusisac Bloqua de hormigon Poste de harmigén

VW e

=z

Prelosas de hormigan para Adoguines de hormigan {sin

forjados Yubarias de hormigbn dimensiones)
Baldosas de hormigon {sin Bancn de hormigéa Trad de b 2

dimensiones)

¢No encuentra el

contenido que esta
buscando?

Realice {a solicitud y
contactaremas con of
fabricante

Figura.- Presentacion de los objetos genéricos de ANDECE en la plataforma BIM&CO

[#
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BIMECO » Objetes  Fabricantas  Comunidad  Woticlas =

Bloque de hormigsn

Rlejandro Lopez Vidal 10 Andsca

Informacion general: datos creacioén, enlaces utiles (por ejemplo, al buscador

de fabricantes de la web de ANDECE al tratarse de un producto genérico),

cédigo QR para poder descargarlo, etc.
Fotografias seleccionadas de los elementos.

Modelos 3D para descarga en el/los software en que se haya desarrollado (en
este caso REVIT).

Documentos adicionales: libertad para afadir informacion técnica, comercial,

etc. que el fabricante quiera afadir.

Propiedades y variantes: descripcion técnica del elemento (en este caso,

clasificado por los distintos cantos habituales).
Clasificaciones segun los estandares mas reconocidos globalmente.

Paises de distribucion: se puede dejar abierto, o acotarlo al pais/paises donde
se comercialice el producto para concentrar la atencién en un area geografica

determinada.
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Los proyectos con sistemas constructivos con elementos prefabricados de hormigdén
deben definirse de forma completa e inequivoca en proyecto (como en BIM),
comenzando por la forma (precision geométrica mas elevada debido al proceso
industrial) y las propiedades técnicas de los elementos individuales (bloques o ladrillos
de hormigdn,...) hasta conformar el sistema constructivo completo (muro o fachada,...),
concibiendo, como debiera ser légico, que lo proyectado debe ser construible. Con
este enfoque, el prefabricador se presenta cada vez mas como un apéndice del
proyecto, al tener inevitablemente que contar con su asistencia técnica en el desarrollo

del proyecto.
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A continuacién, se recogen algunos de los proyectos mas destacados realizados por
algunas de nuestras empresas asociadas y que incorporan elementos prefabricados
de hormigén de mamposteria, y que han sido presentados en jornadas técnicas o

webinars con la colaboraciéon de ANDECE:

Ladrillos de hormigén para Casa E1 en Burgos, finalista de los Premios
Arquitectura 2025 del CSCAE

Tecnologia y descarbonizacion de los elementos prefabricados de hormigon

ligeros huecos

Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almeria

Presentacion de la quia técnica ANDECE de muros de blogues vy ladrillos de

hormigén

EL BLOQUE DE HORMIGON Y SU FABRICA
Autor: Pablo Daniel Garcia Carrillo, para
NORMABLOC

DESCARGAR [+]

Aio de publicacion: 2016

el bloque de hormigén y su fabrico [N

Descripcion: El presente Manual supone una completa recopilacion de la informacion
contenida en dos anteriores publicaciones: el "Manual Técnico de NORAMBLOC" y el

"Cddigo de buena practica para la ejecucion de fabricas con bloques y mamposteria
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de hormigéon de NORMABLOC". Este documento no sélo supone un refundido de los
dos anteriores, sino que actualiza y amplia su contenido con nuevos apartados, de
interés tanto para el proyectista como para el estudiante, y apartados propios para el

colocador.

Otras publicaciones de interés son:

“Cédigo de buena practica para la ejecucion de fabricas con bloques y
mamposteria de hormigén”. NORMABLOC. 2007. [+]

“Manual técnico”. NORMABLOC. 2007. [+]

Catalogo de soluciones constructivas con bloques y ladrillos de hormigén de
arido denso para el cumplimiento del CTE. 2012. ANDECE [+]

“Bloques y ladrillos de hormigén: resistencia a compresion de las piezas”.
Revista Cemento Hormigon, 2014 [+]

“Armadura prefabricada en la ejecuciéon de cerramientos de bloque y ladrillo de
hormigén”. Canal Youtube de ANDECE [+]

Guia Autodeclaraciones ambientales de productos prefabricados de hormigén
— ANDECE [+]

Guia BIM para empresas de prefabricados de hormigon [+]

Cddigo Técnico de la Edificacidon. Ministerio de Fomento.

UNE-EN 1996-1-1. Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-1:
Reglas generales para estructuras de fabrica armada y sin armar fabrica y

fabrica armada.

UNE-EN 1996-1-2. Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE-EN 1996-2. Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 2:

Consideraciones de proyecto, seleccion de materiales y ejecucion de la fabrica.
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http://www.andece.org/images/BLOQUES/codigobuenapractica_normabloc.pdf
http://www.andece.org/images/BLOQUES/manual_normabloc.pdf
http://www.andece.org/images/BLOQUES/catalogo_sol_constructivas_def5.pdf
http://www.andece.org/images/BIBLIOTECA/bloques_ladrillos_cementoyhormigon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C4OUqqCZFBU
http://www.andece.org/declaraciones-ambientales-andece/
http://www.andece.org/galeria-genericos-bim-de-andece/

MUROS DE BLOQUES Y LADRILLOS DE HORMIGON

UNE- EN 1996-3. Eurocodigo 6: Métodos de calculo simplificados.

UNE-EN 771-3. Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria. Parte 3:

Bloques de hormigén (aridos densos y ligeros)
UNE 12771-3 Complemento nacional a la norma UNE-EN 771-3

UNE-EN 771-4. Especificaciones de piezas para fabrica de albanileria. Parte 4:

Blogues de hormigdn celular curado en autoclave

UNE-EN 772-1. Métodos de ensayo de piezas para fabricas de albanileria.

Parte 1: Determinacion de la resistencia a comprension.

UNE-EN 772-2. Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaileria. Parte
2: Determinacion del porcentaje de superficie de huecos en piezas de hormigén

para fabrica de albafileria (por impresiéon sobre papel)

UNE-EN 772-10. Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albanileria.
Parte 10: determinacién del contenido en humedad de piezas silicocalcareas y

de hormigon celular curado en autoclave.

UNE-EN 772-11. Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albanileria.
Parte 11: determinacién de la absorcién de agua por capilaridad de piezas para
fabrica de albanileria. En hormigodn, piedra natural y artificial, y de la tasa de
absorcion de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fabrica de

albanileria.

UNE-EN 772-13. Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albanileria.
Determinacién de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de

piezas para fabrica de albafiileria. (Excepto piedra natural).

UNE-EN 772-15. Métodos de ensayo de piezas para fabricas de albanileria.
Parte 15: Determinacion de la permeabilidad al vapor de agua de los bloques

de hormigon celular curado en autoclave

UNE-EN 772-16. Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria.

Parte 16: determinacion de las dimensiones

UNE-EN 772-20. Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiileria.
Parte 20: determinacion de la planeidad de las caras de piezas para fabrica de

albanileria de hormigon, piedra artificial y piedra natural

UNE-EN 845-1. Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de

albanileria. Parte 1: Tirantes, fleje de tension, abrazaderas y escuadras.

69



GUIAS TECNICAS ANDECE

UNE-EN 845-2. Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de

albanileria. Parte 2: Dinteles.

UNE-EN 845-3. Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de

albanileria. Parte 3: Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.

UNE-EN 845-4. Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de

albanileria. Parte 4: Costillas de refuerzo.

UNE-EN 1052-1. Métodos de ensayo para fabricas de albanileria. Parte 1:

determinacion de la resistencia a comprension.

UNE-EN 1052-2. Métodos de ensayo para fabricas de albanileria. Parte 2:

determinacion de la resistencia a la flexion.

UNE-EN 1052-4. Métodos de ensayo para fabrica de albanileria. Parte 4:
determinacion de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al agua

por capilaridad.

Relacién de fabricantes asociados de ANDECE que declaran fabricar elementos
prefabricados de hormigdn para mamposteria, en el momento de edicién de esta guia.

Seleccionar “Mamposteria” en el siguiente enlace: http://www.andece.org/directorio-de-

negocios/

Relacion de socios adheridos de ANDECE que suministran productos y/o servicios
directamente relacionados con los elementos prefabricados de hormigén para obras
de mamposteria, en el momento de edicion de esta guia:

http://www.andece.org/miembros-adheridos/
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